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Liste der Prüfverfahren 

im flexiblen Akkreditierungsbereich 
gemäß Akkreditierungsurkunde D-PL-19948-01-00 

 

 
Stand 

09.03.2026 

 

Kat. gem. 
Urkunde 

Norm Titel Ausgabedatum Ausgabedatum 
 

Ausgabedatum: 

Mechanisch-technologische Prüfungen an metallischen Werkstoffen 
(Flex A) 

   

Flex A DIN 50190-3 
Härtetiefe wärmebehandelter Teile - Ermittlung 
der Nitrierhärtetiefe 

1979 - 03  
 

Flex A 
DIN EN 
10328 

Eisen und Stahl - Bestimmung der 
Einhärtungstiefe nach dem Randschichthärten 

2005 - 04  

 

Flex A 
DIN EN ISO 
2639 

Bestimmung und Prüfung der 
Einsatzhärtungstiefe 

 
2003 – 04 

 
 

 

Flex A 
DIN EN ISO 
6506-1 

Metallische Werkstoffe - Härteprüfung nach 
Brinell - Teil 1: Prüfverfahren 

2015 - 02  

 

Flex A 
DIN EN ISO 
6507-1 

Metallische Werkstoffe - Härteprüfung nach 
Vickers - Teil 1: Prüfverfahren 

2006 - 03 2018 - 07 

 
2024 - 01 

Flex A 
DIN EN ISO 
6508-1 

Metallische Werkstoffe - Härteprüfung nach 
Rockwell - Teil 1: Prüfverfahren 

2015 - 06 2016 - 12 

 
2024 - 04 

Flex A 

 
DIN EN ISO 
6892-1 
 

Metallische Werkstoffe - Zugversuch - Teil 1: 
Prüfverfahren bei Raumtemperatur 

2020 - 06  
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Liste der Prüfverfahren 

im flexiblen Akkreditierungsbereich 
gemäß Akkreditierungsurkunde D-PL-19948-01-00 
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09.03.2026 

   

Kat. gem. 
Urkunde Norm Titel Ausgabedatum Ausgabedatum 

 
Ausgabedatum: 

Prüfungen der Sauberkeit an Bauteilen der Automobilindustrie    

Flex A ISO 16232 
Road vehicles Cleanliness of components and 
systems 

2007 - 06 2018 - 12 
 

Flex A VDA 19.1 
Prüfung der Technischen Sauberkeit - 
Partikelverunreinigung funktionsrelevanter 
Automobilteile 

2015 - 03  

 

 


